
MICRO FACIES 07

Photo 191 : Roche constituée d’élément conglomératique de calcaire micritique (1) et de quartz (2) monocristallin 
plus petits le tout dans une matrice de micrite ferrugineuse (3) identique à celle décrite sur l’échantillon micro faciès 
07. Remarquer la fente remplie par une précipitation secondaire de fer (4).
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Photo 192 : Reste de bioclaste indéterminable présentant des parois dont il subsiste la structure plus ou moins 
fibreuse (1) la partie interne est rempli par une micrite ferrugineuse (2)
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